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PiedloZena diplomova prace ,,Tenkovrstvé povlaky na bazi kovovych skel Zr-Hf-Cu“ se
zabyva tématem pfipravy a charakterizace tenkovrstvych kovovych skel technikou
magnetronového naprasovani. Prace ma celkem 57 stran, z toho vysledky zabiraji stran 10.
Prace je ¢lenéna do sedmi kapitol (Uvod; soutasny stav problematiky; Cile diplomové préace;
Zpusoby piipravy; Vysledky a diskuze; Zavér; Pouzita literatura).

Kapitola 2 se vénuje shrnuti soucasného stavu problematiky amorfnich skel. Cela tato kapitola
je provazena velkym mnozstvim nesmyslnych vét a slovnich spojeni, které znemoziuji
¢tendfi pochopit predkladany text, naptiklad:

str. 20 ,,Zeman a kol. ve svém clanku popsal ucinnost elementdrni kompozice za podminek
vypousténi (LD vs. HD) na tvrdost a zbytkové pnuti z priblizné 2 mm vrstev Zr—Cu, které jsou

11

zndzornény na obr.... “.

str. 26 ,,S. Luo a kol. ve svém clanku popsal formovani Cu—Zr—Hf. Pro trojuhelnikovy systém Cu—
Zr—Hf zménili x a y s intervalem sloZeni 5 % pro konstrukci modelii pevnych roztokii CuxZryHf1-xy
na celé oblasti ve slozeném trojuhelniku systéemu Cu—Zr—Hf a poté byly provedeny simulace MC
(Monte Carlo) na zdkladé vytvoreného interatomického potencidlu.

Str. 28 ,, Bylo zjisténo, zZe entalpie smésovani a normalizovand entropie pro slitiny, které tvori sklo
se lisi v urcitém uspordadani.

V zadném pripadé se nejedna o formalni zaleZitosti souvisejici s nedokonalou znalosti jazyka.
Zvolena forma, ptipominajici spiSe strojovy preklad, znemoziiuje pochopeni souvislosti
diskutovaného tématu. Navic se nejedna o uceleny text o dané problematice, ale vzajemné na sebe
nenavazujici odstavce textu.

V kapitole 4 je diskutovan zplsob piipravy a analyzy pfipravenych tenkovrstvych materiald.
Kapitola ma deset stran, tedy stejné jako vysledkova cast.

Kapitoly 5 a 6 shrnuji dosazené vysledky. Opét je zde vyskyt vét a slovnich spojeni, které
nedavaji smysl, napt-.:

Str. 49 ,, DSC k#ivky vrstvy Zr-Hf-Cu pro série vrstev 46 at. % Cu. Depozicni rychlost ohrevu byla
30 °C/min. Viozka ukazuje teplotu skelného prechodu Tg, krystalizacni teplotu Tc a prechlazenou
kapalinu AT = Tc — Tg pro vrstvu Zr-Hf-Cu s Hf / (Hf + Zr) = 0,63 — v obrazku 74dnd vlozka
(inset) neni, popisek je zcela nesmyslny.

»Vysledkem toho je intenzivnéjsi tok rychlych Ar meutrdlii zpétné odrazenych od Hf terce k
substrdtu, které piisobi s pomérné vysokou energii na rostouci vrstvé a prednostné na Zr a Cu s
nizsi hmotnosti nez Hf (podporované nasimi predbéznymi vypocty pomoci programu
SDTrimSP) “- zadné vypocty se v praci neobjevuji.




Str. 54. ,,Tri série vrstev Zr—Hf-Cu s obsahem médi 46 at.%, s 59 at.% a s 68 at.% byly
pripraveny pomoci metody rentgenové difrakce

Navic, ve vysledkové ¢asti jsou i zasadni nedostatky:

Neni napiiklad zfejmé, jakou tloustku mély jednotlivé vrstvy, zda se tloustka liSila ¢i
byla konstantni.

Neni zde zminka o tom, které terée byly béhem depozice ptipojeny k HiPIMS zdroji -
vSechny?

Jaky vyznam ma graf 5.3.a jak byla intenzita pocitana?

Jak byly uréeny teploty T¢ a Tg, které se objevuji v obrazku 5.5.?

Jaka je chyba méfeni tvrdosti? — muze byt rust z 6,3 na 7,3 GPa (str. 50) mensi neZ chyba?

Kromé vyse zminénych obsahovych nedostatki se v praci objevuje fada formalnich nedostatk:

Velmi nizka kvalita pouzitych obrazk, pfedevsim v kapitole 2 (napiiklad obr. 2.10. na str.
20 je prokazatelné vyroben funkci PRINTSCREEN, i kdyz je dostupnd jeho verze
s vysokym rozliSenim

Nejednotny styl grafti ve vysledkové ¢asti (velikosti pismen a Eislic, rozméry, barvy)

Obr. 5.1. — symboly i barvy v legend€ jsou jiné nez symboly a barvy v grafu

Obr. 5.2 — co znamenaji ¢isla na pravé strané?

Chybi seznam zkratek

I pfi ignorovani formalnich nedostatkli je tieba konstatovat, ze autorka diplomové prace
nesplnila cil 1. (Prostudovat a shrnout soucasny stav problematiky) a nedostate¢né a nepeclivé
splnila cil 3. (Vyhodnotit vysledky méteni a pokusit se nalézt korelace mezi depozi¢nimi
parametry a vlastnostmi vrstev).

Z téchto duvodd klasifikuji praci stupném nevyhovél a zaroven praci nedoporucuji
k obhajobé.
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