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1) Čím si vysvětlujete rozdíl v počátku rozpadu filmového varu mezi 15% a menšími polymerními koncentracemi (5 a 10 %)? Proč
je dle Vás počátek rozpadu filmového varu nejpomalejší při koncentraci 5 %?
2) Vysvětlete pojmy kalitelnost, zakalitelnost a prokalitelnost.
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